
(1A) sample code 1.3 

 
 
(2A) sample code 1.4 

 
 
 
 
 
 
 

(a) 

Polypropylene  
(a) C – H stretch 
(b) C – H stretch 

(c) C – H stretch 

(d) CH2 bend
(e) CH3 bend
(f) CH bend, CH3 rock, C– C stretch
(g) CH3 rock, C– C stretch  
(h) CH2 rock, C– CH3 stretch 
(i) CH2 rock, C– C stretch, C – CH stretch  

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

(a) 

Polypropylene  
(a) C – H stretch 
(b) C – H stretch 

(c) C – H stretch 
(d) CH2 bend
(e) CH3 bend
(f) CH bend, CH3 rock, C– C stretch
(g) CH3 rock, C– C stretch  
(h) CH2 rock, C– CH3 stretch 
(i) CH2 rock, C– C stretch, C – CH stretch  

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 



(3A) sample code 4.1 

 
 
(4A) sample code 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

Polypropylene  
(a) C – H stretch 
(b) C – H stretch 

(c) C – H stretch 
(d) CH2 bend
(e) CH3 bend
(f) CH bend, CH3 rock, C– C stretch
(g) CH3 rock, C– C stretch  
(h) CH2 rock, C– CH3 stretch 
(i) CH2 rock, C– C stretch, C – CH stretch  

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
(g) 

(h) 

(i) 

(a) 

Polypropylene  
(a) C – H stretch 

(b) C – H stretch 

(c) C – H stretch 

(d) CH2 bend
(e) CH3 bend
(f) CH bend, CH3 rock, C– C stretch
(g) CH3 rock, C– C stretch  
(h) CH2 rock, C– CH3 stretch 
(i) CH2 rock, C– C stretch, C – CH stretch  

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
(g) 

(h) 

(i) 



(5A) sample code 4.4 

 
 
(1B) sample code 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

Polypropylene  
(a) C – H stretch 

(b) C – H stretch 

(c) C – H stretch 

(d) CH2 bend
(e) CH3 bend
(f) CH bend, CH3 rock, C– C stretch
(g) CH3 rock, C– C stretch  
(h) CH2 rock, C– CH3 stretch 
(i) CH2 rock, C– C stretch, C – CH stretch  

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
(g) 

(h) 

(i) 

(a) 

Polystyrene  
(a) Aroma9c C – H stretch 
(b) C – H stretch 

(c) Aroma9c ring stretch
(d) Aroma9c ring stretch
(e) CH2 bend
(f) Aroma9c CH bend
(g) Aroma9c CH out-of-plane bend

(c) 

(d) 

(e) (f) 

(g) 



(2B) sample code 2.2 

 
 
(3B) sample code 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

Polystyrene  
(a) Aroma9c C – H stretch 

(b) C – H stretch 

(c) Aroma9c ring stretch
(d) Aroma9c ring stretch
(e) CH2 bend
(f) Aroma9c CH bend
(g) Aroma9c CH out-of-plane bend

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
(f) 

(g) 

(a) 

Polystyrene  
(a) Aroma9c C – H stretch 

(b) C – H stretch 

(c) Aroma9c ring stretch
(d) Aroma9c ring stretch
(e) CH2 bend
(f) Aroma9c CH bend
(g) Aroma9c CH out-of-plane bend

(b) 
(c) 

(d) 

(e) 
(f) 

(g) 



(4B) sample code 2.4 

 
 
(1C) sample code 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

Polystyrene  
(a) Aroma9c C – H stretch 

(b) C – H stretch 

(c) Aroma9c ring stretch
(d) Aroma9c ring stretch
(e) CH2 bend
(f) Aroma9c CH bend
(g) Aroma9c CH out-of-plane bend

(b) 
(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(a) 

Polyethylene terephthalate 
(a) C = O stretch
(b) C – O stretch
(c) C – O stretch  

(d) Aroma9c CH out-of-plane bend 

(b) 
(c) 

(d) 



(2C) sample code 3.2 

 
 
(3C) sample code 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

Polyethylene terephthalate 
(a) C = O stretch
(b) C – O stretch
(c) C – O stretch  

(d) Aroma9c CH out-of-plane bend 

(b) 

(c) 

(d) 

(a) 

Polyethylene terephthalate 
(a) C = O stretch
(b) C – O stretch
(c) C – O stretch  

(d) Aroma9c CH out-of-plane bend 

(b) 

(c) 

(d) 



(4C) sample code 4.3 

 
 
(1D) sample code 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

Polyethylene terephthalate 
(a) C = O stretch
(b) C – O stretch
(c) C – O stretch  

(d) Aroma9c CH out-of-plane bend 

(b) 

(c) 

(d) 

(a) 

High-density polyethylene
(a) C – H stretch
(b) C – H stretch
(c) CH2 bend
(d) CH2 rock
(e) CH2 rock

(b) 
(c) 

(d) 

(e) 



(2D) sample code 3.3 

 
 
(E) sample code 1.1 

 
 
 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

High-density polyethylene
(a) C – H stretch
(b) C – H stretch
(c) CH2 bend
(d) CH2 rock
(e) CH2 rock


